	№

п/п
	Величина сжатия прокладки в мм


	Глубина заполнения монтажного шва, 

 мм
	Глубина заполнения монтажного шва в месте сопряжения прокладки с проемом, мм

	
	мм
	%
	
	

	1
	5
	11
	48
	25

	2
	10
	23
	50
	30

	3
	15
	34
	52
	35

	4
	20
	46
	54
	40

	5
	25
	57
	56
	45


Таблица №1
Изменение соотношения глубины заложения УУП прокладки Ø 44мм 
в зависимости от степени сжатия при размещении в монтажный шов.
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		11%		48		25

		23%		50		30

		34%		52		35

		46%		54		40

		57%		56		45

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






